XIX Encontro de Quimica da Regido Sul

Tubaréo, 7 a 9 de novembro de 2012

Avaliacao cinética para remocao de nitrato em agua utilizando resinas

de troca i6nica.

Jair Juarez Joao (PQ), Eder Alves Lucia (IC)*. eder.lucia@bol.com.br

Universidade do Sul de Santa Catarina. Av. José Acacio Moreira 787. Bairro Dehon. CEP 88704-900. Tubarao/SC.

Palavras Chave: &gua, adsorgéo, nitrato.

Introducgao

Diversos fatores podem comprometer a qualidade
da agua subterrénea, entre eles o destino final do
esgoto doméstico, industrial e até a agroindustria.
Essas contaminagdes estdo elevando os niveis da
concentracdo de diferentes compostos, sendo um
deles o nitrato, que em concentragcdes elevada
podem apresentar danos a salde humana'.Varias
metodologias para remogao do ion nitrato tem sido
estudados, entre eles se destacam os processos de
adsorgdo®. Dentro deste contexto, o presente
trabalho teve como obijetivo, avaliar a capacidade de
adsorcao da resina de troca i6nica JOJACO, na
remogao de ions de nitrato em solugdes aquosas.

Resultados e Discussao

Os experimentos de adsorg¢ado foram realizados em
laboratério em regime de batelada e fluxo continuo.
No sistema de batelada os efluentes sintéticos
foram preparados com agua deionizada e nitrato de
sédio P.A. As solugdes aquosas foram preparadas
com concentragao de 40 ppm de ions de nitrato e
em pH 4,0, 6,0 e 8,0. Os ensaios foram realizados
utilizando 0,2; 0,5 e 1,0 g de resina em 100 mL de
solugcdo, sob agitacdo magnética constante. As
aliquotas foram retiradas em intervalos de tempo de
0, 15, 30 e 60 minutos. As analises foram realizadas
em ftriplicatas em um fotocolorimetro Spectroquant,
marca: Merck, Nova 60, kit 114825 Nirato Test. De
acordo com os resultados mostrados na figura 1,
observa-se que a adsorcao dos ions de nitrato nao
apresentou variagdes em relagao a variagao do pH.
Conforme mostrados na figura 2, ocorre um
aumento significativo na adsorgéo dos ions nitrato
com o aumento da massa da resina. Com 0,2 g de
resina o percentual de adsorcao foi 45,4 % nos 15
minutos iniciais, e apés o equilibrio, tempo de 60
minutos, uma remog¢ao média de 47,3 %. Com a
utilizacao de 1,0 g de resina a adsorgéo foi de 81,3
% em 15 minutos e 86,9 % no tempo de equilibrio,
60 minutos. Este fato pode ser devido ao
carregamento da resina em solugdo, que é a medida
da massa de adsorvato que consegue ser adsorvida
por um de determinado adsorvente em uma dada
concentracdo (mg adsorvato/g adsorvente). No
sistema de fluxo continuo foi utilizado o efluente
sintético com a concentragdo de 50 ppm e em pH de
6,0 (figura 3).
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Figura 3. Carregamento de ions nitrato em fluxo
continuo.

Os ensaios foram realizados utilizando fluxo
continuo de 1,5 a 3,5 L/h. Sendo que cada fluxo foi
refeito variando a area de da resina utilizado de 1,0
a 3,5cm?. As aliquotas foram coletadas de 0 a 120
minutos para medida da concentragao dos ions de
nitrato remanescente na solugdo. Conforme os
resultados, mostrados na figura 3, o aumento da
area de contato da resina aumenta adsorcdo dos
ions de nitrato, corroborando com os dados obtidos
na cinética de adsorgdo dos ions nitrato, onde foi
observado que com aumento da massa da resina
ocorre um aumento na adsorcdo dos ions,
independentemente do fluxo utilizado.

Conclusoes

Os resultados demonstram que a resina pode ser
utilizada como adsorvente dos ions de nitrato de
agua e/ou de efluentes liquidos, podendo assim, ser
utilizadas para confeccdo de filtros. A massa da
resina a ser utilizada depende da concentragéo dos
ions nitrato a ser removidos.
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