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Introducéao

Atualmente, a contaminacdo elevada de metais
pesados em recursos hidricos na Regido Sul do
pais, origina-se principalmente de indulstrias de
mineragdo e curtume. Segundo a literatura, a
contaminacdo do cromo em aguas proximas a
curtumes € alta, pois os efluentes das industrias sao

lancados diretamente no corpo receptor sem
tratamento!. Metais como Fe, Al e Mn em
concentracdes significativas também séo

considerados de alto risco. As técnicas existentes
para o tratamento desse tipo de efluente séo
economicamente inviaveis. Uma das alternativas é
a utilizacdo da biomassa da casca da banana,
devido estas apresentarem substancias quimicas
como vitaminas, glicose e sacarose, que podem
atuar como ligantes dos ions metalicos de efluentes
liquidos. O objetivo deste trabalho é avaliar a
capacidade de adsorcdo de metais pesados
existentes em efluentes liquidos, utilizando como
adsorvente o p6 obtido da casca da banana.

Resultados e Discussao

Os experimentos de adsor¢cédo foram realizados em
laboratério em regime de batelada. A casca da
banana foi coletada de forma homogénea, cortadas
em quadrados com area de aproximadamente 2cm?2
e levadas a estufa a 50°C, por 72h para secagem.
As cascas foram trituradas e peneiradas. Os
efluentes sintéticos foram preparados com agua
deionizada e sais dos respectivos metais em estudo
(Fe*®, Cr*®, Mn*? e AI"®), onde as concentracdes das
solugBes variaram entre de 600 & 1000 ppm e o pH
de 3 a 9. Os ensaios foram realizados utilizando
100 mL de cada solucdo, sob agitagdo magnética
constante, com variacdo da massa do adsorvente
(p6 da casca da banana) de 1-6g. Foram feitas
medidas da concentragdo da solucdo no
Spectroguant NOVA 60 a cada 15 minutos. De
acordo com os resultados, mostrados na figura 1,
verificou-se que 0 adsorvente tem maior eficiéncia
no carregamento de Cr'°, visto que as
caracteristicas ligantes das substancias quimicas da
casca da banana formam complexos mais estaveis
com metais que possuem numero de oxidacgao
maior. Observou-se também que com um grama de
adsorvente, o carregamento foi maior quando
comparados com maiores massas de pd da casca
de banana. Isto pode ser explicado devido ao fato
do p6 da casca da banana, em baixas
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concentracbes na solucdo, favorecer
disperséo e solubilizagdo no meio.

Na figura 2, pode-se observar a cinética de
adsorcao e o respectivo tempo necessario para que
ocorra a equilibrio na adsorcdo dos ions metalico
pelo adsorvente. Apds 15 minutos ocorre o
equilibrio, independentemente o ion metalico
analisado. As solugBes metalicas neutras podem
ser trabalhadas em ampla faixa de pH, 4-9, porém
com elevacao do pH das solucdes acidas (Alx(SO,)3

a Sua

e FeCls) ocorre precipitacdo, afetando o
carregamento dos respectivos ions metalicos.
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Figura 1. Carregamento médio dos metais pela
variacdo da quantidade de adsorvente.
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Figura 2. Cinética de adsorcdo utilizando 6g de
adsorvente

Conclusodes

Os resultados demonstram que a casca da banana
pode ser utilizada como adsorvente de metais
pesados de efluentes industriais liquidos, com bom
carregamento para todos os metais estudados, com
destaque para o carregamento do Cr*®.
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