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Introducéo

Esteres de fosfato sdo compostos de grande
importancia bioldgica, visto que desempenham um
papel fundamental na manutencdo do metabolismo
e, consequentemente, da vida dos seres vivos.
Diésteres de fosfato estdo presentes no DNA e
RNA, contendo dois nucleosideos como
substituintes e assim formando a fita do respectivo
acido nucleico. Esses compostos sado altamente
estaveis em pH fisiologico, levando até milhées de
anos para a sua hidrélise espontanea mas
ocorrendo em segundos pela acdo enzimatica.
Monoésteres de fosfato aparecem nos seres vivos
em intermediarios do metabolismo, gerando
espécies de alta energia livre.

A utilizagdo de polimeros na degradacdo de um
fosfodiéster ja mostrou uma eficacia de 10° vezes
em relacéo a hidrélise espontanea do mesmo.*

Resultados e Discussao

A Figura 1 apresenta a variagdo das constantes de
degradacédo do bis-(2,4-dinitrofenil) fosfato (BDNPP)
em funcdo do pH, na presenca do poli-(2-
dimetilamino)etil metacrilato (PDMAEMA) (Figura
2). E possivel notar um aumento significativo na
velocidade da reacdo, chegando préximo a 1000
vezes em pH 7.

As constantes de velocidade mostram pouca
variacdo na faixa de pH entre 7 e 11, regido na qual
0 grupo amino do polimero encontra-se parcial ou
totalmente desprotonado (pK, = 7,52), e uma
consideravel diminuicdo na regido abaixo de pH 7.
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Figura 1: Gréfico de kops em fungéo do pH para a degradacao do
BDNPP na presenca de solu¢&o 0,008 mol L™ de PDMAEMA (o)
e para sua hidrélise espontanea (m).
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Abaixo de pH 6,5 é possivel notar uma quebra na
tendéncia apresentada até entdo, indicio da
presenca de catélise basica geral ou nucleofilica
acima desse pH e catalise acida geral abaixo do
mesmo.
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Foi observado o aparecimento de dois equivalentes
de 2,4-dinitrofenolato (DNP) (produto da reacgéo),
sendo o0 segundo equivalente proveniente da
degradacdo do monoéster — 2,4-dinitrofenil fosfato
(DNPP) — que é a reacdo consecutiva a degradacéo
do diéster (Esquema 1).
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Embora verificado o aparecimento do segundo
equivalente, ndo foi possivel calcular as constantes
de degradacdo do monoéster devido a essa ser a
etapa rapida’.

Conclusodes

A utilizacdo do poli-(2-dimetilamino)etil metacrilato
apresentou um efeito catalitico significativo na
reacdo de degradacdo do BDNPP, indicando a
presenca de catalise basica geral ou nucleofilica em
pH neutro e alcalino e catalise acida geral em pH
acido.
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